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8 YmHP 	77

KTR-QP-P09-F01-02(00) A4(210 X 297)

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다. 전자문서본(Electronic Copy)

Page : 1 of 1

2022년 02월 18일

한국화학융합시험연구원장
위변조 확인용 QR code

Sim Jin Yong Ham Jong-oh
작성자 : 심진용 기술책임자 : 함종오

Tel : 02-2092-3640 Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2022-019049 접 수 일 자 : 2022년 02월 04일

대 표 자 : 박성혁 시험완료일자 : 2022년 02월 18일

업 체 명 : (주)코스틸 음성5공장

주 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 675, 1층

시 료 명 : 원형철선(SWM-P, 5 ㎜)

시 험 결 과

시험항목 단위 시료구분 결과치 시험방법

인장강도 N/mm2 - 595 KS D 3552 : 2021

단면수축률 % - 71 KS D 3552 : 2021

선 지름 mm - 5.10 KS D 3552 : 2021

굽힘시험 - - 이상없음 KS D 3552 : 2021

C % - 0.07 KS D 1801 : 2020(CS)

Si % - 0.01 KS D 1801 : 2020(ICP)

Mn % - 1.11 KS D 1801 : 2020(ICP)

P % - 0.011 KS D 1801 : 2020(ICP)

S % - 0.005 KS D 1801 : 2020(CS)

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,
성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.

2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.
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8 YmHP 
77

KTR-QP-P09-F01-02(00) A4(210 X 297)

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다. 전자문서본(Electronic Copy)

Page : 1 of 1

2022년 02월 18일

한국화학융합시험연구원장
위변조 확인용 QR code

Sim Jin Yong Ham Jong-oh
작성자 : 심진용 기술책임자 : 함종오

Tel : 02-2092-3640 Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2022-019050 접 수 일 자 : 2022년 02월 04일

대 표 자 : 박성혁 시험완료일자 : 2022년 02월 18일

업 체 명 : (주)코스틸 음성5공장

주 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 675, 1층

시 료 명 : 원형철선(SWM-P, 6 ㎜)

시 험 결 과

시험항목 단위 시료구분 결과치 시험방법

인장강도 N/mm2 - 677 KS D 3552 : 2021

단면수축률 % - 59 KS D 3552 : 2021

선 지름 mm - 6.03 KS D 3552 : 2021

굽힘시험 - - 이상없음 KS D 3552 : 2021

C % - 0.18 KS D 1801 : 2020(CS)

Si % - 0.04 KS D 1801 : 2020(ICP)

Mn % - 0.66 KS D 1801 : 2020(ICP)

P % - 0.004 KS D 1801 : 2020(ICP)

S % - 0.007 KS D 1801 : 2020(CS)

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,
성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.

2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.
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8 YmHP �77

KTR-QP-P09-F01-02(00) A4(210 X 297)

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다. 전자문서본(Electronic Copy)

Page : 1 of 1

2022년 02월 18일

한국화학융합시험연구원장
위변조 확인용 QR code

Sim Jin Yong Ham Jong-oh
작성자 : 심진용 기술책임자 : 함종오

Tel : 02-2092-3640 Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2022-019051 접 수 일 자 : 2022년 02월 04일

대 표 자 : 박성혁 시험완료일자 : 2022년 02월 18일

업 체 명 : (주)코스틸 음성5공장

주 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 675, 1층

시 료 명 : 원형철선(SWM-P, 7 ㎜)

시 험 결 과

시험항목 단위 시료구분 결과치 시험방법

인장강도 N/mm2 - 707 KS D 3552 : 2021

단면수축률 % - 57 KS D 3552 : 2021

선 지름 mm - 6.95 KS D 3552 : 2021

굽힘시험 - - 이상없음 KS D 3552 : 2021

C % - 0.16 KS D 1801 : 2020(CS)

Si % - 0.08 KS D 1801 : 2020(ICP)

Mn % - 0.64 KS D 1801 : 2020(ICP)

P % - 0.004 KS D 1801 : 2020(ICP)

S % - 0.006 KS D 1801 : 2020(CS)

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,
성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.

2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.
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8 DmHP �77

KTR-QP-P09-F01-02(00) A4(210 X 297)

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다. 전자문서본(Electronic Copy)

Page : 1 of 1

2022년 02월 18일

한국화학융합시험연구원장
위변조 확인용 QR code

Sim Jin Yong Ham Jong-oh
작성자 : 심진용 기술책임자 : 함종오

Tel : 02-2092-3640 Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2022-019043 접 수 일 자 : 2022년 02월 04일

대 표 자 : 박성혁 시험완료일자 : 2022년 02월 18일

업 체 명 : (주)코스틸 음성5공장

주 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 675, 1층

시 료 명 : 이형철선(SWM-R, 7 ㎜)

시 험 결 과

시험항목 단위 시료구분 결과치 시험방법

인장강도 N/mm2 - 823 KS D 3552 : 2021

항복강도 N/mm2 - 743 KS D 3552 : 2021

연신율 % - 16 KS D 3552 : 2021

굽힘시험 - - 이상없음 KS D 3552 : 2021

단위길이당 무게 kg/m - 0.306 KS D 3552 : 2021

C % - 0.19 KS D 1801 : 2020(CS)

Si % - 0.12 KS D 1801 : 2020(ICP)

Mn % - 0.62 KS D 1801 : 2020(ICP)

P % - 0.012 KS D 1801 : 2020(ICP)

S % - 0.019 KS D 1801 : 2020(CS)

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,
성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.

2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.
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8 DmHP �77

KTR-QP-P09-F01-02(00) A4(210 X 297)

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다. 전자문서본(Electronic Copy)

Page : 1 of 1

2022년 02월 18일

한국화학융합시험연구원장
위변조 확인용 QR code

Sim Jin Yong Ham Jong-oh
작성자 : 심진용 기술책임자 : 함종오

Tel : 02-2092-3640 Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2022-019044 접 수 일 자 : 2022년 02월 04일

대 표 자 : 박성혁 시험완료일자 : 2022년 02월 18일

업 체 명 : (주)코스틸 음성5공장

주 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 675, 1층

시 료 명 : 이형철선(SWM-R, 8 ㎜)

시 험 결 과

시험항목 단위 시료구분 결과치 시험방법

인장강도 N/mm2 - 795 KS D 3552 : 2021

항복강도 N/mm2 - 756 KS D 3552 : 2021

연신율 % - 9 KS D 3552 : 2021

굽힘시험 - - 이상없음 KS D 3552 : 2021

단위길이당 무게 kg/m - 0.389 KS D 3552 : 2021

C % - 0.19 KS D 1801 : 2020(CS)

Si % - 0.12 KS D 1801 : 2020(ICP)

Mn % - 0.60 KS D 1801 : 2020(ICP)

P % - 0.014 KS D 1801 : 2020(ICP)

S % - 0.021 KS D 1801 : 2020(CS)

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,
성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.

2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

����



8 DmHP ��77

KTR-QP-P09-F01-02(00) A4(210 X 297)

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다. 전자문서본(Electronic Copy)

Page : 1 of 1

2022년 02월 18일

한국화학융합시험연구원장
위변조 확인용 QR code

Sim Jin Yong Ham Jong-oh
작성자 : 심진용 기술책임자 : 함종오

Tel : 02-2092-3640 Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2022-019045 접 수 일 자 : 2022년 02월 04일

대 표 자 : 박성혁 시험완료일자 : 2022년 02월 18일

업 체 명 : (주)코스틸 음성5공장

주 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 675, 1층

시 료 명 : 이형철선(SWM-R, 10 ㎜)

시 험 결 과

시험항목 단위 시료구분 결과치 시험방법

인장강도 N/mm2 - 673 KS D 3552 : 2021

항복강도 N/mm2 - 626 KS D 3552 : 2021

연신율 % - 16 KS D 3552 : 2021

굽힘시험 - - 이상없음 KS D 3552 : 2021

단위길이당 무게 kg/m - 0.621 KS D 3552 : 2021

C % - 0.06 KS D 1801 : 2020(CS)

Si % - 0.03 KS D 1801 : 2020(ICP)

Mn % - 1.42 KS D 1801 : 2020(ICP)

P % - 0.003 KS D 1801 : 2020(ICP)

S % - 0.001 KS D 1801 : 2020(CS)

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,
성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.

2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.
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KTR-QP-P09-F01-02(00) A4(210 X 297)

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다. 전자문서본(Electronic Copy)

Page : 1 of 1

2022년 02월 18일

한국화학융합시험연구원장
위변조 확인용 QR code

Sim Jin Yong Ham Jong-oh
작성자 : 심진용 기술책임자 : 함종오

Tel : 02-2092-3640 Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2022-019048 접 수 일 자 : 2022년 02월 04일

대 표 자 : 박성혁 시험완료일자 : 2022년 02월 18일

업 체 명 : (주)코스틸 음성5공장

주 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 675, 1층

시 료 명 : 이형철선(SWM-R, 12 ㎜)

시 험 결 과

시험항목 단위 시료구분 결과치 시험방법

인장강도 N/mm2 - 719 KS D 3552 : 2021

항복강도 N/mm2 - 666 KS D 3552 : 2021

연신율 % - 12 KS D 3552 : 2021

굽힘시험 - - 이상없음 KS D 3552 : 2021

단위길이당 무게 kg/m - 0.892 KS D 3552 : 2021

C % - 0.18 KS D 1801 : 2020(CS)

Si % - 0.11 KS D 1801 : 2020(ICP)

Mn % - 0.59 KS D 1801 : 2020(ICP)

P % - 0.011 KS D 1801 : 2020(ICP)

S % - 0.023 KS D 1801 : 2020(CS)

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,
성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.

2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.
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KTR-QP-P09-F01-02(00) A4(210 X 297)

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다. 전자문서본(Electronic Copy)

Page : 1 of 1

2022년 02월 18일

한국화학융합시험연구원장
위변조 확인용 QR code

Sim Jin Yong Ham Jong-oh
작성자 : 심진용 기술책임자 : 함종오

Tel : 02-2092-3640 Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2022-019046 접 수 일 자 : 2022년 02월 04일

대 표 자 : 박성혁 시험완료일자 : 2022년 02월 18일

업 체 명 : (주)코스틸 음성5공장

주 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 675, 1층

시 료 명 : 이형철선(SWM-R, 13 ㎜)

시 험 결 과

시험항목 단위 시료구분 결과치 시험방법

인장강도 N/mm2 - 585 KS D 3552 : 2021

항복강도 N/mm2 - 511 KS D 3552 : 2021

연신율 % - 14 KS D 3552 : 2021

굽힘시험 - - 이상없음 KS D 3552 : 2021

단위길이당 무게 kg/m - 1.011 KS D 3552 : 2021

C % - 0.19 KS D 1801 : 2020(CS)

Si % - 0.10 KS D 1801 : 2020(ICP)

Mn % - 0.43 KS D 1801 : 2020(ICP)

P % - 0.012 KS D 1801 : 2020(ICP)

S % - 0.007 KS D 1801 : 2020(CS)

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,
성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.

2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.
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KTR-QP-P09-F01-02(00) A4(210 X 297)

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다. 전자문서본(Electronic Copy)

Page : 1 of 1

2022년 02월 18일

한국화학융합시험연구원장
위변조 확인용 QR code

Sim Jin Yong Ham Jong-oh
작성자 : 심진용 기술책임자 : 함종오

Tel : 02-2092-3640 Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2022-019047 접 수 일 자 : 2022년 02월 04일

대 표 자 : 박성혁 시험완료일자 : 2022년 02월 18일

업 체 명 : (주)코스틸 음성5공장

주 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 675, 1층

시 료 명 : 이형철선(SWM-R, 14 ㎜)

시 험 결 과

시험항목 단위 시료구분 결과치 시험방법

인장강도 N/mm2 - 591 KS D 3552 : 2021

항복강도 N/mm2 - 542 KS D 3552 : 2021

연신율 % - 12 KS D 3552 : 2021

굽힘시험 - - 이상없음 KS D 3552 : 2021

단위길이당 무게 kg/m - 1.193 KS D 3552 : 2021

C % - 0.20 KS D 1801 : 2020(CS)

Si % - 0.09 KS D 1801 : 2020(ICP)

Mn % - 0.43 KS D 1801 : 2020(ICP)

P % - 0.007 KS D 1801 : 2020(ICP)

S % - 0.004 KS D 1801 : 2020(CS)

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,
성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.

2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.
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KTR-QP-P09-F01-02(00) A4(210 X 297)

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다. 전자문서본(Electronic Copy)

Page : 1 of 1

2022년 02월 18일

한국화학융합시험연구원장
위변조 확인용 QR code

Sim Jin Yong Ham Jong-oh
작성자 : 심진용 기술책임자 : 함종오

Tel : 02-2092-3640 Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2022-019041 접 수 일 자 : 2022년 02월 04일

대 표 자 : 박성혁 시험완료일자 : 2022년 02월 18일

업 체 명 : (주)코스틸 음성5공장

주 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 675, 1층

시 료 명 : 용융아연도금강판 (SGC 560Y Z12 0.5T)

시 험 결 과

시험항목 단위 시료구분 결과치 시험방법

인장강도 N/mm2 - 626 KS B 0802 : 2003

항복점 N/mm2 - 624 KS B 0802 : 2003

연신율 % - 10 KS B 0802 : 2003

아연부착량(양면 3점법 평균부착량) g/m2 - 143 KS D 0201 : 2016

C % - 0.05 KS D 1801 : 2020(CS)

Si % - 0.01 KS D 1801 : 2020(ICP)

Mn % - 0.18 KS D 1801 : 2020(ICP)

P % - 0.003 KS D 1801 : 2020(ICP)

S % - 0.005 KS D 1801 : 2020(CS)

굽힘시험 - - 이상없음 KS D 3506 : 2018

- 아연부착량 ( 간접법 : 삼염화안티몬액 )
- 인장시험 ( KS B 0801 : 5호 시험편 )

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,
성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.

2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.
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KTR-QP-P09-F01-02(00) A4(210 X 297)

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다. 전자문서본(Electronic Copy)

Page : 1 of 1

2022년 02월 18일

한국화학융합시험연구원장
위변조 확인용 QR code

Sim Jin Yong Ham Jong-oh
작성자 : 심진용 기술책임자 : 함종오

Tel : 02-2092-3640 Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

성적서번호 : TAK-2022-019042 접 수 일 자 : 2022년 02월 04일

대 표 자 : 박성혁 시험완료일자 : 2022년 02월 18일

업 체 명 : (주)코스틸 음성5공장

주 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 675, 1층

시 료 명 : 용융아연도금강판 (SGC 295Y Z12 0.5T)

시 험 결 과

시험항목 단위 시료구분 결과치 시험방법

인장강도 N/mm2 - 402 KS B 0802 : 2003

항복점 N/mm2 - 327 KS B 0802 : 2003

연신율 % - 33 KS B 0802 : 2003

아연부착량(양면 3점법 평균부착량) g/m2 - 155 KS D 0201 : 2016

C % - 0.05 KS D 1801 : 2020(CS)

Si % - 0.02 KS D 1801 : 2020(ICP)

Mn % - 0.16 KS D 1801 : 2020(ICP)

P % - 0.007 KS D 1801 : 2020(ICP)

S % - 0.006 KS D 1801 : 2020(CS)

굽힘시험 - - 이상없음 KS D 3506 : 2018

- 아연부착량 ( 간접법 : 삼염화안티몬액 )
- 인장시험 ( KS B 0801 : 5호 시험편 )

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,
성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.

2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.
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